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EFTERSYN

For at opna leengst mulig levetid pa vesgge/loftpaneler anbefales det, at man jeevnligt foretager vedligeholdelseseftersyn.

Felgende omrader ber specielt iagttages:

e Omrader i regnskygge.

o Nordside og andre omrader med relativ hej fugtighed.

e Vandrette flader, vindueslysninger andet.

e \edligeholdelseseftersyn foretages bedst ved besigtigelse af felgende punkter:

BESIGTIGELSE

o Kontroller belaegning af plader.

o Kontroller at skruer ikke har arbejdet sig los.

° Kontroller at inddaekninger stadig er fastgjort korrekt.
e  Kontroller at snitflader er intakte.

RENGORING

e Aflejring af stov eller lignende barstes af med en bled berste men bedst med en fiberklud.

e  Evt. skidt og snavs fiernes forsigtigt med en bearste/fiberklud og varmt vand tilsat autoshampoo.
e Til sidst skylles med rent vand, séledes at rensemidlet er fiernet helt.

REPARATION

Er beleegningen eller behandlingen af snitflader blevet beskadiget, skal felgende fremgangsmade anvendes til reparation:
e Alkalisk rengering (1% kaustisk sodaoplesning).

Afvaskning med rent vand.

Overfladen terres og evt. rust slibes bort med sandpapir (korn 50).

Mal med zinkrig rustprimer pa den rengjorte side.

Mal 2 gange med reparationsmaling, som kan kebes at Priess A/S.

Vigtigt: Reparationsmaling ber kun foregé ved temperaturer over 15 grader C.
Der kan forekomme nuanceforskelle ved anvendelse af reparationsmaling.

DBRE GENERELT

For at en der kan fungere perfekt i mange ér, skal den vedligeholdes i en vis grad.
Vedligeholdelsens omfang afheenger bl.a. af bningsfrekvens, belastning og brugsmilje.
Vedligeholdelsen omfatter inspektion, smering, rengering og, efter behoy, justering.

ARLIG INSPEKTION

Mindst 1 gang om aret (las 2 gange/ar) kontrolleres det, at:

o Daren er let at lukke og ikke skraber mod karmen eller bundstykket. Karmindfatningen justeres efter behov.

Spalterne mellem karm og derblad er 2-3 mm.

Teetningslister og evt. brandteetningslister sidder fast og er intakte. Udskift efter behov!

Heengslerne sidder godt fast i karm og derblad. Spaend eventuelle lase skruer. Smer efter behov iht. vejledning nedenfor.
Lasens funktion er fejlfri. Smer i henhold til vejledning nedenfor.

Evt. beslag pa der og karm fungerer godt. Beslagproducentens instruktioner om vedligeholdelse anskaffes efter behov.
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SMORING

Generelt

Til smering skal der benyttes et vandfrit mineralsk eller syntetisk smerefedt. Olie skal kun benyttes, hvis det ikke er muligt
at benytte fedt. Det er vigtigt at benytte et kvalitetsmaessigt godt fedtstof, da fladetrykket i forst og fremmest tapbaerende
haengsler kan blive meget haijt.

Tapbeerende heengsler
Smering sker lettest via slids til justerbrik. Daren loftes et par centimeter, og fedt indferes. Ved at lefte og saenke daeren et par

gange og dernasst svinge daren til fuld &bning, fordeles fedtet over hele kontaktoverfladen. Hvis et haengsel ikke har slids,
eller slidsen ikke kan bruges, ber deren loftes helt af ved smering.

Fjederhaengsler (traedore)
Svingdershaengsler skal generelt afmonteres for at sikre tilfredsstillende smering. Smer da ogsa fiederen, sé den ikke knirker
mod fiederhuset indvendigt.

Lés
Anskaf l&sproducentens vedligeholdelsesvejledning. Vi anbefaler, at Idsenheder kontrolleres og smeres mindst 2 gange om
aret. Lasefallersmores pa begge sider af fallen.

RENGORING

Malede overflader

Den anbefalede vedligeholdelse for indvendige dere er afvaskning med et svagt alkalisk middel.

For udvendige dere kan en lettere polering veere nedvendig. Dette geelder isaer fuldtonefarver som f.eks. gren, bla og red,
der udseettes for steerkt sollys. Pastelfarver med hgjere indhold af titanpigment kraever normalt ikke vedligeholdelse i samme
omfang. Der kan opsta "kridtning” pa derblade, der ikke vedligeholdes. Overfladen far sin oprindelige farve igen, hvis den
vaskes med et svagt alkalisk vaskemiddel. Laker overfladen med syntetisk klarlak, néar den er ter.

Klarlakerede overflader (treskarme,trekantlister)
Daloc benytter i dag to typer klarlak. Enten en syrehaerdende 1-komponentlak eller en vandbaseret lak. Begge typer har
gode egenskaber, hvad angér holdbarhed og udseende. Rengering foretages som ved malede overflader.

Laminatoverflader (treedore), plastbelagte staldere
Ved rengering af laminatoverflader kan der benyttes forskellige midler alt efter behov. Normalt benyttes almindelige renge-
ringsmidler. Mere genstridige pletter kan behandles med denatureret alkohol.

Grundmalede og varmforzinkede overflader
Grundmalede og varmforzinkede overflader ber males med daskmaling s& hurtigt som muligt. Ved maling af varmforzinkede

overflader ber farveproducenten rddsperges. Vi anbefaler rengeringsgrad 3 i henhold til Hus-AMA 98 fer maling. Foelg farve-
producentens anvisninger. @nskes overmaling med 2-komponentfarver, f.eks. epoxy- eller polyurethan, ber farveproducenten
radsperges. Bed om vedligeholdelsesbeskrivelse fra den, der har udfert malingsarbejdet.

Rustfri pynteplade, sikkerhedsglas

For at bevare pyntepladens slibemenster og glans kraeves forsigtighed ved rengering. Der skal benyttes en bled og ren klud.
Brug ikke produkter med slibemiddel! Vejstav/sand kan virke som slibemiddel ved rengering. Vask med lunkent vand og
saebe eller mild saebe/opvaskemiddel anbefales. Fugt kluden godt, sa pladen kan vaskes blidt. Ter forsigtigt fugt og snavs
langs pladens slibemenster. Ter forsigtigt efter, eller lad pladen Iuftterre.
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